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摘要:通过对中国大陆科学钻探工程主孔花岗质片麻岩进行详细的岩石磁学研究及岩石矿物学分析表明:花岗质片麻岩磁化

率(0.570×10-7~120.450×10-7m3·kg-1,平均29.996×10-7 m3·kg-1)在主孔所有岩石中仅次于蛇纹石化石榴石橄榄

岩,而其天然剩余磁化强度(0.002×10-3~2.109×10-3Am2·kg-1,平均0.210×10-3Am2·kg-1)则是所有岩性中最低的.
磁化率随温度变化曲线、交变退磁曲线及磁滞回线特征表明,花岗质片麻岩中磁性矿物组合主要成分为磁铁矿,小部分样品

中含有赤铁矿,其中磁铁矿以多畴为主,伪单畴磁铁矿仅在少量样品中出现.和同为完全退变质岩的角闪岩(完全退变质榴辉

岩)相比,花岗质片麻岩具有相似的磁性矿物组合,但其磁铁矿的颗粒明显较大.多畴磁铁矿的形成,可能和超高压变质岩折返

过程中,花岗质片麻岩较强的流体活动相关.部分分布于花岗质片麻岩主体岩性段外的样品,具有较高的天然剩余磁化强度,
则可能反映了花岗质片麻岩及周围榴辉岩之间的流体交换.
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Abstract:Detailedmagneticstudiesandmineralogyanalysisshowthatthegraniticgneisshasthesecondhighest(onlysecondto
theserpentinizedgarnetperidotite)low-fieldsusceptibility(χ)(0.570×10-7-120.450×10-7 m3·kg-1,average29.996×
10-7m3·kg-1)andthelowestnaturalremanentmagnetization(NRM)(0.002×10-3-2.109×10-3Am2·kg-1,average
0.210×10-3Am2·kg-1).Temperaturedependenceofmagneticsusceptibility,alternatingfield(AF)demagnetizationand
magnetichysteresispropertiessuggestthatthemagneticmineralsingraniticgneissaremagnetite±hematite,themagnetites
aremainlymulti-domain(MD),pseudo-singledomain(PSD)magnetitesarealsopresentedinsmallamounts.Thegrainsizeof
magnetitesareobviouslylargerthanthatinthecompletelyretrogradedeclogites,whichhavethesamemagneticmineralassem-
blageandexperiencedamphibolitefaciesretrogrademetamorphism.TheformationofMDmagnetitesarethoughttoberelated
withstrongerfluidactivitiesduringtheretrogression.Samplesoccurringoutofthemajorgneisssubunitandadjacenttotheec-
logites,whichhaverelatedhighNRM,mayreflectfluidmovementsbetweenfelsicandmaficUHPMrocks.
Keywords:graniticgneiss;CCSDmainhole;rockmagnetism;fluidactivity;geomagnetism.
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  大别-苏鲁超高压变质带由华北板块和扬子板

块碰撞形成,是世界已知规模最大的超高压变质带

(Congetal.,1996;Wallisetal.,1999;Xuetal.,

2009b).中国大陆科学钻探主孔位于江苏东海县西

南约17km的毛北村附近(34°25'N,118°40'E),隶
属于苏鲁超高压变质带南缘(图1).中国大陆科学钻

探工程主孔为研究大陆汇聚边界深部岩石地球物理

及地球化学特征提供了极佳的机会.前人围绕大陆

科学钻探主孔岩芯开展了大量岩石地球化学研究,
而对于岩石磁学研究相对较少(张泽明等,2004;Liu
etal.,2007,2008a,2008b,2009,2010;Qietal.,

2009;Wangetal.,2009).岩石磁性能反映岩石中磁

性矿物的成分、含量、颗粒大小及显微结构等信息

(Dunlop,1990;Dunlopand Özdemir,2001;Rob-

图1 CCSD主孔位置及采样点位(Xuetal.,2009b)

Fig.1 LocationmapofCCSDmainholewiththesimplifiedlithologicalprofileofthedepthinterval100-2000mandsamplelocation
TLF.郯庐断裂;JXF.嘉山-响水断裂;WQYF.武梁-青岛-烟台断裂

insonetal.,2002;HarrisonandFeinberg,2009),
从而进一步揭示岩石所经历的地质过程(Abalos
and Aranguren,1998;Oufietal.,2002;Guena
etal.,2008).因此,针对CCSD主孔超高压变质岩

岩石磁性的研究,对于了解大陆汇聚边界深部磁性

结构,反演岩石经历的深部地质过程等具有重要意

义(Xuetal.,2009a;Liuetal.,2010).
对CCSD主孔及附近ZK703孔岩心中榴辉岩

磁性的研究表明,折返过程中的退变质作用是控制

榴辉岩磁性的关键因素(徐海军等,2004,2006;Liu
etal.,2007,2009).对于CCSD主孔中超镁铁质岩

而言,其高磁性则与折返过程中橄榄石的蛇纹石化

程度密不可分(Qietal.,2009;Liuetal.,2010).前
人针对超高压变质岩磁性的研究,主要集中于榴辉

岩 及 超 镁 铁 质 岩 (徐 海 军 等,2004,2006;Yang
etal.,2006;Liuetal.,2007,2009,2010;Qietal.,

2009),因为这些岩石有可能记录超高压变质峰期的

地质信息(Congetal.,1996;张泽明等,1996,2002,

2004;Xuetal.,2009b).而对于花岗质片麻岩———
苏鲁地区最常见的岩石类型之一,详细的岩石磁性

研究依旧比较缺乏(徐海军等,2006;杨涛等,2006).
流体活动在超高压变质岩俯冲及折返过程中,尤其

是对于折返过程中的退变质作用,具有关键作用

(LiouandZhang,1996;Fuetal.,2001;Zhang
etal.,2003;张泽明等,2004),而超高压变质岩中磁

性矿物的成分与含量往往和退变质过程密切相关

(徐 海 军 等,2004,2006;Liuetal.,2007,2009,

2010;Qietal.,2009).因此,对花岗质片麻岩磁性的

研究能够进一步深化对于深部流体活动对岩石磁性

的影响及其机制的了解.
本文对来自CCSD主孔100~2000m深度段

花岗 质 片 麻 岩 磁 化 率(χ),天 然 剩 余 磁 化 强 度
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(NRM)、磁化率随温度变化(χ-T 曲线)及磁滞回线

特征等进行研究,并结合其矿物学及岩石地球化学

特征,探讨了花岗质片麻岩中磁性矿物的形成特征

及深部流体活动对岩石磁性的影响.

1 地质背景

苏鲁-大别超高压变质带形成于三叠纪华北板

块与扬子板块之间的碰撞造山运动时期,北东走向的

郯庐断裂(TLF)将苏鲁-大别超高压变质带划分为

相距约500km的苏鲁超高压变质带及大别超高压变

质带.苏鲁超高压变质带南北分别以武莲-青岛-烟

台断裂(WQYF)和嘉山-响水断裂(JXF)为界,与北

部华北板块及南部扬子板块分离 (Hackeretal.,

2009;Xuetal.,2009b).在来自榴辉岩及其围岩中的

锆石中,常发现柯石英及其他超高压变质标志矿物

(如金刚石等),表明这些岩石至少曾经俯冲到超过

150km深度并折返出露(Okayetal.,1989;Hirajima
etal.,1990;Xuetal.,1992;杨文采等,1999).花岗质

片麻岩是苏鲁超高压变质带中主要超高压变质岩之

一,其出露面积约占所有超高压变质岩的70%.
CCSD主孔岩心中超高压变质岩包括新鲜及部

分退变质榴辉岩、角闪岩(完全退变质榴辉岩)、花
岗质片麻岩、副片麻岩、石榴石橄榄岩及少量片岩和

石英岩.其中100~2000m井段在构造上隶属于南

苏鲁超高压变质构造板片,其变质峰期温压条件为

2.8GPa和650~900℃(Xuetal.,2009b).井中花

岗质片麻岩主体集中分布于1113~1596m深度范

围内,并以夹层或透镜体形式存在于榴辉岩、角闪岩

和副片麻岩中(刘福来等,2004;Zhangetal.,2006).
研究显示,花岗质片麻岩原岩成分与A类花岗岩类

似,经历了深俯冲超高压变质及其后折返过程中的

退变质过程(刘福来等,2004;Xuetal.,2009b).
花岗质片麻岩中含有较多含水矿物(如绿帘石、

黑云母及白云母等)(Chenetal.,2007).当超高压

变质发生时,黑云母能转化为多硅白云母,并保存一

部分水;当折返过程中降温降压,多硅白云母分解并

释放水分(刘晓春等,1999).因此,花岗质片麻岩中,
榴辉岩相矿物组合已经完全退变质为角闪岩相.

2 研究方法

样品制成直径及高度均为2.5cm的柱状,用来

测量密度(ρ)、低场磁化率(χ)及天然剩余磁化强度

(NRM),配套样品磨片供镜下观察及激光拉曼光谱

分析.激光拉曼分析采用ThermoScientific公司生

产的DXR显微拉曼光谱仪,波长532nm,最大功率

10mw.密度测量使用LP-1002密度计,分辨率为

0.01g·cm-1,误差为±0.03%.低场磁化率测量采

用AGICO 公司 KLY-3S卡帕桥,热磁曲线(χ-T
curve)使用KLY-2卡帕桥及CS-2加热炉,温度可

从室温加热到700℃,磁化率测量分辨率为2.5×
10-8SI,误差为±0.1%.天然剩余磁化强度测量使

用美国Schonstedt公司生产的DSM-2及SSM-2A
旋转磁力仪,分辨率为10-11 Am2.Q 值(Koenigs-
bergerratio)由NRM/Ji计算得到,其中Ji为感应

磁化强度 (Ji=χ×H,H 为当地地磁场强度,本文

中H=0.05089mT).密度、磁化率及天然剩余磁化

强度测量在中国地质大学地球物理与空间信息学院

岩石磁学实验室及生物地质与环境地质国家重点实

验室岩石磁学实验室完成.磁滞回线测量使用VSM
Model2900震动磁力计,最大磁场为1T.磁滞回线

参数(饱和等温磁化强度 Ms,饱和等温剩余磁化强

度Mrs,矫顽力Bc)在顺磁性校正后得出,剩磁矫顽

力(Bcr)由饱和等温剩余磁化强度的反向退磁曲线

计算得到.笔者还测量了0~200mT饱和等温剩余

磁化强度的交变退磁(AFdemagnetization)曲线.磁
滞回线、热磁曲线及交变退磁曲线的获取在明尼苏

达大学岩石磁学实验室完成.

3 结果

3.1 岩石矿物组成

花岗质片麻岩中,石英+斜长石±钾长石的矿

物组合约占90%~95%,还含有少量角闪石、辉石、
石榴石、云母、绿帘石和榍石(刘福来等,2004).不透

明矿物含量通常低于1%,经镜下观察及显微激光

拉曼谱研究,表明其主要为磁铁矿,含少量赤铁矿、
钛铁矿和黄铁矿(图2c~2f,图3a~3d),不透明矿

物颗粒直径可达200~500μm(图2a,2b).
如图3a所示,镜下鉴定为黄铁矿的颗粒,其拉

曼位移为430.64cm-1、379.66cm-1和343.36cm-1

具有典型的黄铁矿拉曼光谱特征(图3a).图3b中,
暗色 部 分 (白 色 十 字,黑 色 曲 线)光 谱 具 有

671.78cm-1,43.64cm-1和296.54cm-1特征峰,与
磁铁矿的光谱特征类似 (deFariaetal.,1997).图
3b的亮色区域,图3c中拉长状亮色颗粒及图3d中
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图2 花岗质片麻岩显微照片

Fig.2 Microscopyphotoofgraniticgneissundertransmitted
andreflectedlight

a,b.187和152号样品透射光照片;c,d.样品252反射光照片;e,f.样

品278和190反射光照片.Amp.角闪石;Bt.黑云母;Epi.绿帘石;

Hem.赤铁矿;Ilm.钛铁矿;Mt.磁铁矿;Opaque.不透明矿物;Pl.斜长

石;Py.辉石;Pyr.黄铁矿;Q.石英;Spn.榍石

图3 代表性样品中不透明矿物显微激光拉曼光谱分析

Fig.3 MicroRamanspectrumoftypicalopaquemineralofthegraniticgneiss
a.黄铁矿;b.具赤铁矿反应边的磁铁矿;c.和绿帘石共生的拉长型磁铁矿;d.赤铁矿-钛铁矿颗粒

的亮色区域具有相似的拉曼位移峰,呈现出赤铁矿

特征峰值(deFariaetal.,1997).而图3d中的暗色

区域则为钛铁矿.
磁铁矿颗粒直径通常超过200μm,并具有赤铁

矿反应边,表明这些磁铁矿在岩石退变质过程中曾

遭受氧化(图2c~2d).部分样品中出现与绿帘石共

生的长条状赤铁矿,其宽度小于50μm(图2e).钛铁

矿则往往以赤铁矿-钛铁矿固溶体的形式存在

(HISS),然而这些固溶体不具与CCSD主孔高铁钛

榴辉岩类似的薄层结构(Liuetal.,2010).在样品

190中,钛铁矿被榍石部分被取代(图2f);类似现象

在完全退变质榴辉岩中常见(Liuetal.,2009;Xu
etal.,2009).
3.2 密度、磁化率及天然剩余磁化强度

样品 的 密 度 (ρ)、磁 化 率 (χ)和 天 然 剩 磁

(NRM)统计见表1.花岗质片麻岩密度范围2.58~
2.88g·cm-3,平均为2.65g·cm-3,标准差(SD)仅
为0.039,表明花岗质片麻岩密度比较均一.样品的

磁化 率 变 化 范 围 为(0.570×10-7~120.450×
10-7m3·kg-1之间,平均为 29.996×10-7 m3·

kg-1,天 然 剩 余 磁 化 强 度 则 为(0.002×10-3~
2.109×10-3Am2·kg-1;平均0.210×10-3Am2·

kg-1.和主孔100~2000m深度范围内其他岩性样

品相比(杨涛等,2006),岗质片麻岩岩磁化率仅次于

蛇纹石化石榴石橄榄岩,而其天然剩余磁化强度却
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表1 花岗质片麻岩样品密度、磁化率及天然剩余磁化强度统计

Table1 Thesummaryofdensity,susceptibilityandNRMofgraniticgneiss

类别 ρ(g·cm-3) χ(10-7m3·kg-1) NRM(10-3Am2·kg-1) Q
全体样品 范围 2.581~2.878 0.570~120.450 0.002~2.109 0.100~28.590
全体样品 Mean±SD 2.649±0.039 29.996±32.418 0.210±0.444 2.562±5.548

主体岩性段 范围 2.606~2.878 0.570~120.450 0.003~1.142 0.100~20.310
内样品 Mean±SD 2.645±0.040 22.988±25.478 0.098±0.252 1.573±3.582

主体岩性段 范围 2.581~2.693 0.590~115.240 0.002~2.109 0.150~28.590
外样品 Mean±SD 2.653±0.030 49.682±40.581 0.504±0.663 5.197±8.452

图4 代表性样品的典型磁滞回线(顺磁性校正后)

Fig.4 Typicalhysteresiscurves(afterparamagneticslopecorrection)ofselectedsamples

是所有岩性中最低的(Liuetal.,2009,2010).
对于分布于花岗质片麻岩主体单元(1113~

1596m)之外的样品,其磁化率、天然剩磁和Q 值

明显高于主体单元内样品(表1).
3.3 磁滞回线特征

代表性样品的磁滞回线(顺磁性校正后)如图4
所示,大部分样品磁滞回线都与样品207、210等类

似,在300mT以下达到饱和,呈现典型的低矫顽力

亚铁磁性特征.样品227、240和318则呈现出高矫

顽力特征,其中227号样甚至在500mT以上仍未

达到饱和,表明其中可能存在赤铁矿.
样品的磁滞回线参数见表2,饱和磁化强度

(Ms)为5.487×10-3~4101.900×10-3 Am2·

kg-1;饱和等温剩余磁化强度(Mrs)范围(0.573×
10-3~18.740×10-3Am2·kg-1,绝大多数样品其

Mrs/Ms 值小于0.05.样品的矫顽力及剩磁矫顽力分

别为0.402~26.600mT和10.3~196.0mT,仅有少

数样品的Bcr/Bc 值小于10.
3.4 磁化率随温度变化特征

代表性样品的χ-T 曲线见图5.所有样品磁化

率在大约580℃时迅速下降,显示出磁铁矿的居里

温度,只有229号样品,在580~680℃之间显示出

微弱磁性,可能是由于样品磁性太弱,居里温度之上

出现噪音或者在高温下有新的磁性矿物形成.样品

229的冷却曲线,其磁化率达到初始磁化率的3倍,
其居里温度也略有提高,这可能表明样品中有新的

磁性矿物生成或者原本不纯的磁铁矿经过加热后生

成了纯的磁铁矿,同样的现象也可在样品278中观

察到.其他样品,其冷却曲线中磁化率比初始磁化率

略微升高(<20%),居里温度无明显变化,表明在加

热过程中磁性矿物没有出现相变.霍普金森峰仅在

278号样品曲线中比较明显.
3.5 交变退磁

在50mT的交变场下,约41.2%(7/17)的花岗

质片麻岩样品,其饱和等温剩余磁化强度与初始值

之比(J/J0)仅为20%以下,而约23.5%(4/17)的样

品,其J/J0 值在20%~50%之间,还有约35.3%
(6/17)的样品,其磁化强度可达初始值的80%.甚至

在200mT的交变场下,某些样品的J/J0 值依然在

50%以上(图6).
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表2 代表性样品磁滞回线参数

Table2 Magnetichysteresisparametersofselectedsamples

编号
深度
(m)

Mrs

(10-3Am2·kg-1)
Ms

(10-3Am2·kg-1)
Bc
(mT)

Bcr
(mT)

Mrs/χ
(kAm-1)

Mrs/Ms Bcr/Bc

187 1023.30 9.256 4101.900 0.402 10.3 0.738 0.002 25.622
204 1103.10 2.431 302.732 1.080 14.3 2.524 0.008 13.241
207 1113.85 3.820 1326.527 0.515 12.1 0.667 0.003 23.495
210 1134.09 10.795 2914.471 0.594 12.6 1.084 0.004 21.212
219 1175.38 5.510 1201.784 0.747 17.3 1.042 0.005 23.159
222 1191.81 0.635 19.326 5.050 66.2 11.437 0.033 13.109
224 1200.00 2.125 249.313 1.370 19.4 1.667 0.009 14.161
227 1216.50 1.941 8.124 26.600 35.0 27.190 0.239 1.316
229 1227.48 1.178 26.673 6.970 92.9 9.567 0.044 13.329
230 1242.50 4.843 258.580 2.820 56.3 3.527 0.019 19.965
239 1305.17 1.774 282.314 1.140 24.2 1.491 0.006 21.228
240 1313.26 0.573 5.487 16.600 196.0 14.111 0.105 11.807
243 1343.19 0.805 227.930 0.613 21.3 0.734 0.004 34.747
249 1394.38 0.876 165.494 0.916 20.9 1.155 0.005 22.817
251 1420.00 2.073 639.551 0.621 17.0 0.829 0.003 27.375
252 1422.50 6.375 886.693 1.080 14.4 1.420 0.007 13.333
255 1443.50 3.532 997.163 0.700 12.7 0.836 0.004 18.143
259 1475.00 5.466 578.362 1.740 16.2 2.672 0.009 9.310
266 1514.50 8.757 1999.339 0.731 14.5 1.004 0.004 19.836
268 1523.20 2.716 271.584 1.610 16.2 2.125 0.010 10.062
274 1552.65 10.774 310.391 4.820 22.0 6.149 0.035 4.564
278 1591.50 18.740 476.798 6.120 27.8 11.053 0.039 4.542
318 1843.57 3.910 82.713 9.280 111.0 10.576 0.047 11.961

    注:Mrs.饱和等温剩余磁化强度;Ms.饱和磁化强度;Bc.矫顽力;Bcr.剩磁矫顽力;χ.低场磁化率.

图5代表性样品的热磁曲线特征(升降温曲线如箭头所示)

Fig.5 χ-Tcurvesforrepresentativesamples
a.229号;b.230号;c.259号;d.266号;e.278号

4 讨论

4.1 花岗质片麻岩磁性矿物学

热磁曲线显示,磁铁矿是花岗质片麻岩中的主

要磁性矿物之一,所有样品热磁曲线均具有接近

580℃的居里温度,虽然赤铁矿在岩石薄片镜下观

察及显微激光拉曼光谱中有发现,但热磁曲线中很

难发现赤铁矿存在的信号,表明样品中赤铁矿含量

很少,从而导致其热磁信号被磁铁矿所压制,或者赤

铁矿 在 样 品 中 分 布 有 限,仅 在 部 分 样 品 中 存 在

(图5).

交变退磁曲线显示,大部分样品的退磁曲线特

征与直径超过1mm的多畴磁铁矿类似(Liuetal.,

2008b).在50mT交变退磁场下,饱和等温剩余磁

化强度迅速下降(图6),显示样品中磁性矿物为

“软”磁性矿物,可能是多畴磁铁矿.尽管如此,依然

有部分样品J/J0 在200mT的交变退磁场下,依然

大于50.0%,甚至可以高达65.5%,表明这些样品中

存在“硬”磁性矿物,如赤铁矿.
Mrs/χ-Bcr交会图中,大多数样品落入磁铁矿+

钛磁铁矿区域内,说明样品中的主要磁性矿物为磁

铁矿(图7)(PertersandDekkers,2003).有部分样
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图6 花岗质片麻岩代表性样品交变退磁(AFdemagnetiza-
tion)曲线

Fig.6 AFdemagnetizationcurvesoftypicalsamples

品分布于磁铁矿/钛铁矿区域和赤铁矿区域之间,可
能反映了磁铁矿与赤铁矿混合的磁性特征.

以上岩石磁性特征表明,在多数样品中,磁铁矿

是主要的磁性矿物,而在小部分样品中,赤铁矿也是

重要的磁性矿物之一.镜下观察及显微激光拉曼光

谱显示,花岗质片麻岩中的不透明矿物主要为磁铁

矿(亚铁磁性)、赤铁矿(反铁磁性)、及钛铁矿和黄铁

矿(顺磁性),与岩石磁学分析结果一致.花岗质片麻

岩中磁性矿物组合为磁铁矿及少量赤铁矿,与同样

经历超高压变质作用并退变质到角闪岩相的完全退

变质榴辉岩(角闪岩)类似(Liuetal.,2007,2009;

Xuetal.,2009a).

图7 正片麻岩 Mrs/χv.s.Bcr交会图(PertersandDekkers,2003)

Fig.7 Mrs/χvsBcrplotofgraniticgneiss

Bcr/Bc-Mrs/Ms 图,即 Day氏图,常被用来估

计(钛)磁铁矿的颗粒大小(Dayetal.,1977;Dun-
lop,2002).由于部分样品中存在赤铁矿,可能会令

Day氏图的估计结果产生偏差,因而在绘制Day氏

图时,为尽可能减小赤铁矿的影响,先行排除那些在

图7中落入钛磁铁矿—磁铁矿区域外的样品.如图8
所示,17个样品中的15个位于多畴(MD)区域,占
样品总数的88% ,仅有2个样品(12%)落在伪单畴

(PSD)区域,这表明多数花岗质片麻岩中的磁铁矿

为多畴(MD),伪单畴(PSD)磁铁矿仅在少量样品中

出现.与同样处于完全退变质阶段的完全退变质榴

辉岩(角闪岩)相比(Liuetal.,2007,2009),花岗质

片麻岩中的磁铁矿粒度明显较大.多畴磁铁矿携带

热剩余磁化强度(TRM)的能力随着其颗粒大小的

增大而急剧下降,颗粒直径超过100μm的磁铁矿,
其携带的热剩余磁化强 度 小 于 单 畴 颗 粒 的1%
(Dunlop,2012).因此,花岗质片麻岩中的多畴磁铁

矿很难携带较高的剩余磁化强度,这也可能是花岗

质片麻岩磁化率较高而天然剩余磁化强度却低于主

孔中其他岩性的重要原因.
4.2 花岗质片麻岩岩石磁性及其对深部流体活动

的指示

花岗质片麻岩的原岩成分与 A型花岗岩类似

(刘福来等,2004;Xuetal.,2009b).高温高压实验

表明,在类似的长英质岩石中,辉石和石榴石在约

1.5GPa及750℃时开始出现,而当到达苏鲁超高压

变质带变质峰期温压条件时,绿辉石和石榴石能够

在长英质岩石中稳定存在(刘晓春等,1999).
当变质峰期时,原岩中的磁铁矿会分解进入新

生成的石榴石及绿辉石中,因此现今花岗质片麻岩
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图8 片麻岩样品Day氏图(Dunlop,2002)

Fig.8 Day-plotofgneisssamples

中出现的磁铁矿应该为退变质过程中含铁的超高压

矿物(如石榴石、绿辉石等)分解形成(潘永信和朱日

祥,2005;任留东等,2008).
超高压变质岩折返过程中,花岗质片麻岩由于

存在 较 多 含 水 矿 物,会 释 放 出 大 量 流 体 (Chen
etal.,2009).石榴石在折返过程中能够很快水化并

形成磁铁矿,其反应过程如下(Stradaetal.,2006):

Garnet+SiO2+H2O=Amphibole+Magnetite.
(1)

孟小红等(2007)认为流体的活动有利于较大颗

粒的磁铁矿结晶,而任留东等(2008)认为霓辉石是

超高压变质花岗质片麻岩退变质初期的重要产物,
而花岗质片麻岩中大颗粒磁铁矿的生成与其后的退

变质流体活动关系密切.其反应过程为:

aegirine-augite+quartz+ilmenite=albite+
magnetite+titanite+allanite+biotite. (2)

SchmidtandThompson(1996)认为,在0.5~
0.9GPa和~650℃条件下,绿帘石和富水熔体反应

能生成磁铁矿,其反应过程如下:

Epidote+biotite+ (quartzmelt)+ H2O=
hornblende+(K-feldsparmelt)+plagioclase+
magnetite+melt. (3)

该温压条件恰好与苏鲁超高压变质岩中榴辉岩

部分退变质阶段的温压条件相似,此阶段中,榴辉岩

中绿辉石及石榴石开始大量退变质生成磁铁矿,处
于此阶段的部分退变质榴辉岩,其磁性最强(梁凤华

等,2005;Liuetal.,2007,2009;Xuetal.,2009a).
随着超高压变质岩的进一步折返,超高压变质

岩进入完全退变质阶段.对于完全退变质榴辉岩而

言,在部分退变质阶段生成的磁铁矿会进一步转化

为赤 铁 矿 和 钛 铁 矿 (Liuetal.,2007,2009;Xu
etal.,2009a).在花岗质片麻岩中,也观察到类似过

程.较大的磁铁矿颗粒常具有赤铁矿反应边(图2c~
2d,图3b),而较小颗粒的磁铁矿,如绿帘石中的磁

铁矿(图2f,图3c),则完全氧化为赤铁矿.
总而言之,随着退变质过程的不断加深,花岗质

片麻岩中磁性矿物经历了与榴辉岩中类似的相变过

程(Liuetal.,2007,2009;Xuetal.,2009a),反映了

花岗质片麻岩及榴辉岩具有共同的俯冲折返历程.
在退变质初期,由于花岗质片麻岩中具有较强的流

体活动,绿辉石和石榴石更容易水化生成磁铁矿,而
在富水条件下,也有利于较大颗粒磁铁矿晶体的形

成.退变质早期形成的大颗粒磁铁矿,在后期退变质

中的氧化过程中,仅生成赤铁矿反应边,而较小颗粒

的磁铁矿则完全被氧化为赤铁矿,如同绿帘石共生

的赤铁矿 (Liuetal.,2007,2009;Xuetal.,2009a).
因此,和榴辉岩相比,花岗质片麻岩中较大颗粒的磁

铁矿更容易在完全退变质过程中保留下来,从而具

有较高的磁化率.而相对榴辉岩中的伪单畴磁铁矿,
花岗质片麻岩中的多畴磁铁矿携带剩余磁化强度的

能力较弱,从而具有较低的天然剩余磁化强度,多畴

磁铁矿是花岗质片麻岩高磁化率低天然剩磁特征的

重要原因,而流体活动是控制多畴磁铁矿生成的关

键因素,因而也进一步对花岗质片麻岩的磁性有着

重要影响.PanandZhu(2005)在对来自大别超高压

变质带的花岗质片麻岩进行磁性研究中也发现了多

畴磁铁矿的存在,这表明在苏鲁-大别超高压变质

岩的俯冲折返过程中,广泛存在着较强的流体活动.
在χ-NRM 交会图中,大部分样品天然剩余磁

化强度随磁化率变化趋势一致,表明这些样品中磁

性矿物特征相似,但有些样品明显具有更高的天然

剩余磁化强度,其随磁化率的变化趋势也不同(图

9),表明这些样品中磁性矿物特征与其他样品不同.
高天然剩磁样品主要分布于花岗质片麻岩主体岩性

段外,相对主体岩性段内样品明显具有更高的天然

剩磁及Q 值(表1).由于花岗质片麻岩中的赤铁矿

主要是在退变质晚期形成,其形成温度大大低于赤

铁矿的尼尔温度,因此只能携带较低的化学剩磁,难
以对样品的天然剩余磁化强度产生较大影响.因此,
这些具有相对高的剩余磁化强度样品,其特殊的磁

性特征应该是由磁铁矿的颗粒大小不同引起.高剩

磁样品中可能含有较小的磁铁矿颗粒,例如伪单畴

磁铁矿.
这些分布于主体花岗质片麻岩单元之外的高剩

磁样品,靠近(退变质)榴辉岩或者以夹层形式存在

于(退变质)榴辉岩中(刘福来等,2004;Xuetal.,
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图9 CCSD主孔100~2000m花岗质片麻岩样品NRM-χ
交会

Fig.9 NRM-χplotforgraniticgneissinCCSDMH100-
2000m

2009b).在退变质过程中,榴辉岩和花岗质片麻岩中

存在小范围的流体交换,榴辉岩中石榴石和绿辉石

的退变质会消耗来自花岗质片麻岩中的流体(Chen
etal.,2007),从而减弱与之相邻的花岗质片麻岩中

的流体活动.在这种情况下,可能导致花岗质片麻岩

中的磁铁矿颗粒减小,从而能携带更强的天然剩余

磁化强度(Dunlop,2012).因此,花岗质片麻岩中部

分样品相对较高的天然剩磁特征,可能和退变质过

程中花岗质片麻岩和榴辉岩之间的流体交换有关.

5 结论

对CCSD主孔100~2000m深度范围内花岗

质片麻岩磁性的研究表明,其中的磁性矿物组合为

多畴磁铁矿±伪单畴磁铁矿及赤铁矿.花岗质片麻

岩经历超高压变质过程并在折返中退变质到角闪岩

相.花岗质片麻岩中磁性矿物组合和角闪岩相的完

全退变质榴辉岩(角闪岩)类似,而花岗质片麻岩的

高磁化率低剩余磁化强度主要受到多畴磁铁矿磁性

特征的影响.
在花岗质片麻岩的退变质过程中,含水矿物能

释放大量水,多畴磁铁矿的生成可能与岩石中较强

的流体活动相关.而多畴磁铁矿在苏鲁和大别超高

压变质带中的花岗质片麻岩里广泛存在,表明在长

英质超高压变质岩的折返过程中存在大规模的水化

过程.
分布于主体花岗质片麻岩段外,以夹层形式存

在于退变质榴辉岩中的样品,具有较高的磁化率、天
然剩余磁化强度,其 NRM 随磁化率变化趋势也和

主体段内样品不同,表明这些样品中含有较小颗粒,
如伪单畴的磁铁矿.这种磁铁矿颗粒大小的改变可

能反映了在镁铁质和长英质岩石中流体交换.
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*********************************************

《地球科学》荣获第五届中国高校精品科技期刊奖

第五届“中国高校精品·优秀·特色科技期刊奖”颁奖大会于2014年11月10—12日在广州举行.我校

主办的《地球科学》(中文版)和《JournalofEarthScience》(英文版)同时获得中国高校精品科技期刊奖,这是

中文版连续五届、英文版第3次荣获该奖.湖北省高校还有武汉理工大学学报、武汉理工大学学报材料科学

版(英文版)、华中科技大学学报(自然科学版)获此殊荣.

据悉“中国高校精品·优秀·特色科技期刊奖”评选活动由教育部科技司主办.科技期刊界有关专家组

成评比委员会,对参评期刊提供的2013年最后1期和2014年第1期样刊进行评估.精品和优秀期刊评比主

要考查期刊荣誉、期刊传播与利用以及期刊国际影响力三个方面,特色期刊评比主要考查期刊在专业学科领

域和栏目建设方面的特色与影响力.本次评选共有49种期刊荣获精品科技期刊奖、108种期刊荣获优秀科技

期刊奖,30种期刊荣获特色科技期刊奖.
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