附表1 威宁地区样品主量元素分析结果（%）
Table 1 Analysis results of the main elements of samples in Weining area（%）
	送样号
	PM101-1H1
	PM101-3H1
	PM101-4H1
	PM101-4H2
	PM101-5H1
	PM101-6H1
	PM101-7H1
	PM101-8H1
	PM101-9H1
	PM101-10H1

	岩性
	玄武岩
	玄武岩
	玄武岩
	玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩

	SiO2
	46.93
	48.91
	47.18
	35.97
	35.09
	24.46
	39.41
	38.79
	42.94
	36.42

	Al2O3
	12.79
	12.12
	12.88
	18.26
	19.21
	20.41
	32.36
	31.23
	37.13
	42.53

	Fe2O3
	6.64
	6.57
	4.81
	11.81
	8.13
	26.02
	2.27
	4.21
	0.57
	0.84

	FeO
	6.59
	7.66
	9.84
	12.78
	17.04
	9.87
	0.60
	6.35
	0.76
	0.41


	CaO
	3.22
	5.50
	9.58
	1.63
	1.34
	0.22
	0.25
	0.15
	0.13
	0.29

	MgO
	7.32
	5.07
	5.23
	2.46
	2.57
	1.58
	0.32
	0.77
	0.21
	0.30

	K2O
	4.23
	0.20
	0.69
	0.08
	0.20
	0.19
	0.19
	0.18
	0.11
	0.25

	Na2O
	1.20
	3.63
	2.53
	3.39
	2.90
	0.12
	0.46
	0.41
	0.35
	0.94

	TiO2
	3.18
	2.85
	3.15
	4.31
	4.78
	5.96
	10.04
	2.96
	2.80
	3.38

	P2O5
	0.24
	0.45
	0.49
	0.69
	0.67
	0.18
	0.16
	0.21
	0.21
	0.19

	MnO
	0.29
	0.14
	0.28
	0.47
	0.29
	0.09
	0.02
	0.06
	0.01
	0.01

	灼失
	6.54
	6.49
	3.16
	7.72
	7.33
	10.48
	13.89
	14.23
	14.39
	14.16

	C
	0.057 5
	0.098 2
	0.171 1
	0.029 1
	0.023 9
	0.003 9
	0.004 5
	0.002 7
	0.002 3
	0.005 2

	N
	0.019 4
	0.058 5
	0.040 8
	0.054 7
	0.046 8
	0.001 9
	0.007 4
	0.006 6
	0.005 6
	0.015 2

	C*
	0.019 4
	0.058 5
	0.040 8
	0.029 1
	0.023 0
	0.001 9 
	0.004 5 
	0.002 7 
	0.002 3
	0.005 1

	CN
	0.038 7
	0.117 0
	0.081 6
	0.083 7
	0.070 7
	0.003 9
	0.011 9 
	0.009 3 
	0.007 9
	0.020 3

	A
	0.125 4
	0.118 8
	0.126 2
	0.179 0
	0.188 3 
	0.200 1 
	0.317 3 
	0.306 2 
	0.364 0
	0.416 9

	K
	0.045 0
	0.002 1
	0.007 3
	0.000 8
	0.002 1 
	0.002 0 
	0.002 0 
	0.001 9 
	0.001 1
	0.002 6

	CIA
	59.96
	49.91
	58.67
	67.89
	72.11
	97.14
	95.80
	96.47
	97.55
	94.77

	ICV
	2.61
	2.95
	2.46
	1.74
	1.50
	1.53
	0.63
	0.43
	0.26
	0.31

	送样号
	PM101-11H1
	PM101-12H1
	PM101-13H1
	PM101-14H1
	PM101-15H1
	PM101-16H1
	PM101-16H2
	PM101-16H3
	PM101-17H1
	PM101-18H1

	岩性
	黏土质铝质岩
	黏土质铝质岩
	铝土质黏土岩
	黏土质铝质岩
	黏土质铝质岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩

	SiO2
	7.73
	28.74
	30.69
	29.55
	36.03
	37.91
	26.55
	34.24
	40.08
	42.17

	Al2O3
	69.95
	46.22
	38.57
	41.76
	31.97
	31.34
	24.11
	29.44
	32.66
	30.18

	Fe2O3
	0.28
	0.56
	3.32
	1.36
	0.56
	1.42
	9.78
	4.46
	3.60
	2.53

	FeO
	0.44
	4.02
	5.50
	6.07
	10.61
	3.60
	12.31
	8.54
	0.81
	1.51

	CaO
	0.07
	0.10
	0.40
	0.27
	0.24
	0.24
	1.47
	0.48
	1.05
	0.38

	MgO
	0.03
	0.43
	0.88
	0.86
	1.04
	0.49
	1.24
	0.93
	0.40
	0.53

	K2O
	0.06
	1.06
	1.20
	1.40
	0.36
	0.76
	0.27
	0.38
	0.34
	0.61

	Na2O
	0.06
	0.15
	1.21
	0.54
	0.54
	0.79
	0.45
	0.68
	0.42
	0.45

	TiO2
	6.84
	5.54
	4.06
	5.58
	4.63
	4.98
	3.82
	4.83
	4.82
	5.29

	P2O5
	0.06
	0.07
	0.21
	0.15
	0.19
	0.19
	1.02
	0.33
	0.75
	0.14

	MnO
	0.01
	0.03
	0.06
	0.04
	0.06
	0.02
	0.09
	0.04
	0.02
	0.03

	灼失
	14.18
	12.60
	13.02
	11.92
	13.31
	17.74
	18.48
	15.17
	14.93
	15.95

	C
	0.001 2
	0.001 8
	0.007 1
	0.004 8
	0.004 3
	0.004 3
	0.026 3
	0.008 6
	0.018 8
	0.006 8

	N
	0.000 9
	0.002 4
	0.019 5
	0.008 7
	0.008 7
	0.012 7
	0.007 3
	0.011 0
	0.006 8
	0.007 3

	C*
	0.000 9
	0.001 7
	0.007 1
	0.004 8
	0.004 2
	0.004 2
	0.007 2
	0.008 5
	0.006 7
	0.006 7

	CN
	0.001 8
	0.004 1
	0.026 6
	0.013 5
	0.012 9
	0.017 0
	0.014 5
	0.019 5
	0.013 5 
	0.014 0

	A
	0.685 7
	0.453 1
	0.378 1
	0.409 4
	0.313 4
	0.307 2
	0.236 3
	0.288 6
	0.320 1
	0.295 8

	K
	0.000 6
	0.011 2
	0.012 7
	0.014 8
	0.003 8
	0.008 0
	0.002 8
	0.004 0
	0.003 6
	0.006 4

	CIA
	99.63
	96.70
	90.55
	93.50
	94.90
	92.44
	93.14
	92.44
	94.91
	93.51

	ICV
	0.25
	0.31
	0.45
	0.40
	0.45
	0.45
	0.78
	0.58
	0.46
	0.50

	送样号
	PM101-19H0
	PM101-19H1
	PM101-19H2
	PM104-1H1
	PM104-2H1
	PM104-3H1
	PM104-4H1
	PM104-5H1
	PM104-6H1
	PM104-7H1

	岩性
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	玄武岩
	玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	含铁质炭质泥岩
	铝土质黏土岩

	SiO2
	46.23
	38.71
	37.41
	43.18
	39.56
	31.39
	27.46
	38.71
	37.08
	33.67

	Al2O3
	17.60
	20.40
	18.65
	13.57
	13.49
	20.24
	22.18
	35.41
	30.37
	34.14

	Fe2O3
	12.52
	13.95
	16.59
	13.35
	4.78
	25.11
	21.94
	3.71
	1.69
	5.95

	FeO
	0.02
	3.82
	4.81
	1.94
	5.73
	1.71
	5.71
	0.91
	1.39
	5.84

	CaO
	0.95
	0.66
	0.79
	5.15
	15.25
	0.58
	0.39
	0.16
	0.56
	0.19

	MgO
	1.18
	1.40
	1.65
	5.28
	1.21
	0.74
	1.20
	0.26
	0.83
	1.05

	K2O
	1.50
	1.48
	1.14
	0.83
	0.63
	1.83
	0.21
	0.16
	2.01
	1.41

	Na2O
	0.34
	0.24
	0.19
	2.60
	2.38
	0.17
	0.12
	0.21
	0.37
	0.29

	TiO2
	2.72
	4.18
	3.61
	3.22
	3.39
	4.95
	6.01
	4.44
	1.04
	2.13

	P2O5
	0.31
	0.42
	0.49
	0.44
	0.48
	0.18
	0.29
	0.23
	0.41
	0.24

	MnO
	2.78
	0.44
	0.18
	0.34
	0.66
	0.06
	0.07
	0.02
	0.01
	0.04

	灼失
	13.72
	13.82
	14.00
	9.63
	12.11
	12.74
	13.97
	15.39
	23.28
	14.60

	C
	0.017 0
	0.011 8
	0.014 1
	0.092 0
	0.272 3
	0.010 4
	0.007 0
	0.002 9
	0.010 0
	0.003 4

	N
	0.005 5
	0.003 9
	0.003 1
	0.041 9
	0.038 4
	0.002 7
	0.001 9
	0.003 4
	0.006 0
	0.004 7

	C*
	0.005 4
	0.003 8
	0.003 0
	0.041 9
	0.038 3
	0.002 7 
	0.001 9 
	0.002 8
	0.005 9
	0.003 3

	CN
	0.010 9
	0.007 7
	0.006 1
	0.083 8
	0.076 7
	0.005 5 
	0.003 9 
	0.006 2
	0.011 9
	0.008 0

	A
	0.172 5
	0.214 3
	0.182 8
	0.133 0
	0.132 2
	0.203 2
	0.220 1
	0.347 1
	0.297 7
	0.334 7

	K
	0.015 9
	0.015 7
	0.012 1
	0.008 8
	0.006 7
	0.021 1
	0.002 2 
	0.001 7
	0.021 2
	0.015 0

	CIA
	86.50
	89.49
	90.92
	58.93
	61.30
	88.83
	97.27
	97.76
	89.96
	93.55

	ICV
	1.24
	1.07
	1.21
	2.789
	1.62
	1.35
	1.26
	0.39
	0.31
	0.42

	送样号
	PM104-8H1
	PM104-9H1
	PM104-10H1
	PM104-11H1
	PM104-12H1
	PM104-13H1
	PM104-14H1
	PM104-15H1
	PM104-16H1
	PM104-17H1

	岩性
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	黏土质粉砂岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩

	SiO2
	38.26
	31.36
	37.88
	41.11
	33.99
	38.12
	33.74
	34.23
	22.95
	35.95

	Al2O3
	35.14
	25.85
	20.4
	32.20
	39.18
	32.98
	29.44
	27.24
	19.29
	28.16

	Fe2O3
	3.17
	14.29
	14.24
	3.39
	3.50
	4.86
	11.17
	12.28
	29.12
	12.73

	FeO
	2.28
	0.99
	1.32
	0.57
	2.23
	4.16
	5.11
	4.34
	10.16
	1.93

	CaO
	0.15
	0.82
	0.82
	0.28
	0.10
	0.12
	0.21
	0.34
	0.15
	0.15

	MgO
	0.42
	1.13
	1.17
	0.22
	0.26
	0.43
	0.64
	0.73
	1.42
	0.41

	K2O
	0.30
	0.39
	0.68
	0.25
	0.15
	0.13
	0.29
	0.26
	0.10
	0.48

	Na2O
	0.18
	0.27
	0.14
	0.13
	0.35
	0.33
	0.09
	0.30
	0.08
	0.17

	TiO2
	4.08
	5.26
	3.96
	4.96
	5.26
	4.08
	2.88
	3.62
	2.09
	2.43

	P2O5
	0.19
	0.78
	0.55
	0.24
	0.14
	0.11
	0.29
	0.40
	0.23
	0.17

	MnO
	0.04
	0.91
	0.10
	0.07
	0.03
	0.04
	0.05
	0.07
	0.14
	0.04

	灼失
	15.06
	17.61
	18.28
	16.15
	14.33
	14.19
	15.82
	15.72
	13.87
	16.88

	C
	0.002 7
	0.014 6
	0.014 6
	0.005 0
	0.001 8
	0.002 1
	0.003 8
	0.006 1
	0.002 7
	0.002 7

	N
	0.002 9
	0.004 4
	0.002 3
	0.002 1
	0.005 6
	0.005 3
	0.001 4
	0.004 8
	0.001 2
	0.002 7

	C*
	0.002 6
	0.004 4
	0.002 3
	0.002 0
	0.001 8
	0.002 1
	0.001 4
	0.004 8
	0.0012
	0.002 7

	CN
	0.005 5
	0.008 7
	0.004 5
	0.004 2 
	0.007 4
	0.007 4
	0.002 8
	0.009 7
	0.002 4
	0.005 4

	A
	0.344 5
	0.253 4
	0.200 0
	0.315 7
	0.384 1
	0.323 3
	0.288 6
	0.267 1
	0.189 1
	0.276 1

	K
	0.003 2
	0.004 1
	0.007 2
	0.002 6
	0.001 5
	0.001 4
	0.003 0
	0.002 7
	0.001 0
	0.005 1

	CIA
	97.52
	95.17
	94.45
	97.88
	97.70
	97.34
	97.99
	95.55
	98.18
	96.32

	ICV
	0.37
	0.93
	0.99
	0.42
	0.39
	0.43
	0.56
	0.69
	1.44
	0.58

	送样号
	PM205-1H1
	PM205-1H2
	PM205-2H1
	PM205-3H1
	PM205-4H1
	PM205-5H1
	PM205-7H1
	PM205-7H2
	PM205-8H1
	PM205-9H1

	岩性
	玄武岩
	玄武岩
	铁质凝灰质黏土岩
	铁质玄武质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩

	SiO2
	36.74
	33.05
	39.13
	29.43
	28.92
	30.66
	40.89
	28.38
	50.09
	38.13

	Al2O3
	19.45
	20.91
	20.55
	22.37
	22.95
	24.84
	33.12
	19.97
	22.82
	22.27

	Fe2O3
	22.00
	18.98
	18.61
	26.76
	29.86
	24.72
	2.77
	20.31
	5.13
	20.97

	FeO
	0.57
	0.64
	0.54
	0.42
	0.67
	0.51
	0.33
	9.94
	1.18
	1.08

	CaO
	0.14
	0.12
	0.11
	0.10
	0.12
	0.33
	0.44
	0.18
	0.85
	0.15

	MgO
	1.71
	1.68
	0.80
	0.35
	0.15
	0.28
	0.43
	1.49
	0.63
	0.37

	K2O
	0.82
	0.21
	3.05
	1.47
	0.26
	0.15
	0.25
	0.23
	1.66
	1.08

	Na2O
	0.12
	0.14
	0.17
	0.30
	0.16
	1.02
	1.27
	0.20
	0.86
	0.21

	TiO2
	5.10
	5.88
	5.02
	5.92
	5.41
	4.92
	5.19
	4.15
	4.68
	3.88

	P2O5
	0.50
	0.89
	0.18
	0.28
	0.10
	0.34
	0.38
	0.75
	0.16
	0.10

	MnO
	0.29
	1.62
	0.42
	0.18
	0.12
	0.08
	0.04
	0.15
	0.04
	0.11

	灼失
	12.13
	15.39
	11.08
	12.04
	10.87
	11.83
	14.72
	13.76
	11.43
	11.43

	C
	0.002 5
	0.002 1
	0.002 0
	0.001 8
	0.002 1
	0.005 9
	0.007 9
	0.003 2
	0.015 2
	0.002 7

	N
	0.001 9
	0.002 3
	0.002 7
	0.004 8
	0.002 6
	0.016 5
	0.020 5
	0.003 2
	0.013 9
	0.003 4

	C*
	0.001 9
	0.002 1
	0.002 0 
	0.001 8 
	0.002 1
	0.005 9
	0.007 8
	0.003 2
	0.013 8
	0.002 7

	CN
	0.003 8
	0.004 4
	0.004 7 
	0.012 1
	0.004 7
	0.022 3
	0.028 3
	0.006 4
	0.027 7
	0.006 1

	A
	0.190 6
	0.205 0
	0.201 3
	0.220 4
	0.225 1
	0.2435 2
	0.324 7
	0.195 7
	0.223 7
	0.218 3

	K
	0.008 7
	0.002 2
	0.030 1
	0.020 2
	0.002 7
	0.001 6
	0.002 6
	0.002 4
	0.017 6
	0.011 5

	CIA
	93.80
	96.86
	84.43
	90.80
	96.78
	91.05
	91.28
	95.66
	83.13
	92.56

	ICV
	1.45
	1.40
	1.17
	1.31
	1.30
	1.15
	0.51
	1.27
	0.74
	1.03

	送样号
	PM205-10H1
	PM205-11H1
	PM205-11H2
	PM205-12H1
	PM205-13H1
	PM205-13H2
	PM205-14H1
	PM205-15H1
	PM205-16H1
	PM205-17H1

	岩性
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	砂质砾岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩

	SiO2
	48.10
	44.65
	44.80
	24.75
	31.74
	39.93
	34.77
	51.91
	31.43
	47.96

	Al2O3
	25.24
	17.79
	25.46
	22.17
	23.56
	30.45
	25.08
	25.57
	18.67
	21.51

	Fe2O3
	5.50
	16.68
	7.76
	27.56
	24.17
	5.74
	17.21
	2.62
	21.70
	9.90

	FeO
	0.49
	2.06
	0.49
	2.66
	0.93
	0.55
	0.28
	0.33
	5.53
	0.37

	CaO
	0.20
	0.25
	0.38
	0.15
	0.25
	0.28
	0.22
	0.20
	0.45
	0.36

	MgO
	0.48
	0.67
	0.63
	0.74
	0.27
	0.37
	0.32
	0.29
	1.50
	1.08

	K2O
	1.53
	0.61
	2.91
	0.48
	0.47
	0.77
	0.42
	0.31
	0.32
	2.60

	Na2O
	0.28
	0.17
	0.29
	0.21
	0.26
	0.34
	0.24
	0.28
	0.14
	0.24

	TiO2
	4.71
	3.48
	3.75
	4.86
	5.89
	6.48
	5.78
	5.41
	4.03
	2.53

	P2O5
	0.65
	0.37
	0.18
	0.31
	0.32
	0.32
	0.18
	0.14
	0.40
	0.13

	MnO
	0.02
	0.10
	0.03
	0.08
	0.03
	0.03
	0.05
	0.01
	0.12
	0.05

	灼失
	12.38
	12.95
	12.97
	15.61
	11.68
	14.30
	15.21
	12.60
	15.35
	12.81

	C
	0.003 6
	0.004 5
	0.006 8
	0.002 7
	0.004 5
	0.005 0
	0.003 9
	0.003 6
	0.008 0
	0.006 4

	N
	0.004 5
	0.002 7
	0.004 7
	0.003 4
	0.004 2
	0.005 5
	0.003 9
	0.004 5
	0.002 3
	0.003 9

	C*
	0.003 5
	0.002 7
	0.004 6
	0.002 6
	0.004 1
	0.005 0
	0.003 8
	0.003 5
	0.002 2
	0.003 8

	CN
	0.008 1
	0.005 5
	0.009 3
	0.006 0
	0.008 3
	0.010 4
	0.007 7
	0.008 1
	0.004 5
	0.007 7

	A
	0.247 4
	0.174 4
	0.249 6
	0.217 3
	0.230 9
	0.298 5
	0.245 8
	0.250 6
	0.183 1
	0.210 8

	K
	0.016 3
	0.006 4
	0.030 9
	0.005 1
	0.005 1
	0.008 1
	0.004 5
	0.003 2
	0.003 4
	0.027 7

	CIA
	91.04
	93.57
	86.10
	95.11
	94.52
	94.11
	95.27
	95.65
	95.85
	85.63

	ICV
	0.58
	1.11
	0.61
	1.31
	1.17
	0.59
	0.93
	0.52
	1.38
	0.74

	送样号
	PM205-19H1
	PM207-1H1
	PM207-2H1
	PM207-3H1
	PM207-4H1
	PM207-5H1
	PM207-6H1
	PM207-7H1
	PM207-8H1
	PM207-9H1

	岩性
	粉砂质黏土岩
	杏仁状块状玄武岩
	杏仁状玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	凝灰质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩

	SiO2
	46.76
	44.02
	40.66
	29.32
	40.32
	44.10
	42.96
	41.80
	29.75
	41.04

	Al2O3
	24.58
	13.75
	15.11
	22.75
	34.73
	37.89
	37.28
	35.80
	28.85
	33.43

	Fe2O3
	7.22
	13.77
	13.08
	28.31
	7.65
	1.43
	3.29
	3.43
	17.14
	5.22

	FeO
	0.52
	5.47
	5.74
	1.07
	0.59
	0.37
	0.68
	0.38
	4.24
	0.54

	CaO
	0.20
	6.33
	6.69
	0.08
	0.06
	0.05
	0.04
	0.06
	0.34
	0.05

	MgO
	0.62
	4.54
	1.28
	0.43
	0.14
	0.12
	0.12
	0.09
	0.66
	0.27

	K2O
	2.20
	0.38
	0.34
	0.11
	0.17
	0.10
	0.04
	0.05
	0.15
	0.27

	Na2O
	0.20
	3.23
	2.58
	0.05
	0.11
	0.06
	0.10
	0.08
	0.71
	0.06

	TiO2
	4.76
	3.60
	3.64
	5.49
	1.39
	1.22
	1.18
	3.78
	2.51
	4.38

	P2O5
	0.14
	0.52
	0.54
	0.28
	0.07
	0.03
	0.05
	0.16
	0.16
	0.24

	MnO
	0.02
	0.19
	0.54
	0.04
	0.04
	0.01
	0.01
	0.01
	0.03
	0.01

	灼失
	12.46
	4.65
	10.10
	11.95
	14.35
	14.41
	14.19
	14.04
	15.62
	14.05

	C
	0.003 6
	0.113 0
	0.119 5
	0.001 4
	0.001 1
	0.000 8
	0.000 7
	0.001 1
	0.006 1
	0.000 9

	N
	0.003 2
	0.052 1
	0.041 6
	0.000 9
	0.001 8
	0.001 0
	0.001 5
	0.001 4
	0.011 5
	0.000 9

	C*
	0.003 2
	0.052 1
	0.041 6
	0.000 8
	0.001 1 
	0.000 8 
	0.000 7 
	0.001 1
	0.010 3
	0.000 9 

	CN
	0.006 4
	0.104 1
	0.083 2
	0.001 7
	0.002 9 
	0.001 9 
	0.002 2 
	0.002 4
	0.021 2
	0.001 9 

	A
	0.240 9
	0.134 8
	0.148 1
	0.223 0
	0.340 1
	0.371 2
	0.372 3
	0.350 9
	0.280 1
	0.330 0

	K
	0.023 4
	0.004 0
	0.003 6
	0.001 1
	0.001 8 
	0.001 1 
	0.000 4 
	0.000 4
	0.001 6 
	0.002 9 

	CIA
	88.98
	55.46
	63.04
	98.71
	98.64
	99.22
	99.28
	99.17
	93.67
	98.58

	ICV
	0.65
	2.83
	1.88
	1.28
	0.34
	0.20
	0.24
	0.33
	0.74
	0.42

	送样号
	PM207-10H1
	PM207-12H1
	PM207-13H1
	PM207-14H1
	PM207-15H1

	岩性
	粉砂质黏土岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩

	SiO2
	34.78
	36.45
	40.61
	32.59
	39.21

	Al2O3
	23.44
	17.41
	24.14
	28.60
	33.59

	Fe2O3
	21.80
	23.97
	11.99
	14.72
	2.06

	FeO
	0.71
	0.60
	0.25
	0.62
	0.25

	CaO
	0.19
	0.32
	0.61
	0.72
	0.16

	MgO
	0.61
	0.91
	0.85
	0.33
	0.28

	K2O
	0.28
	0.27
	2.48
	0.25
	0.46

	Na2O
	0.09
	0.75
	1.15
	1.69
	0.86

	TiO2
	3.37
	3.74
	2.34
	5.13
	6.81

	P2O5
	0.59
	0.32
	0.61
	0.36
	0.21

	MnO
	0.045 0
	0.079 0
	0.058 0
	0.066 0 
	0.009 9

	灼失
	14.12
	14.96
	14.23
	15.27
	15.64

	C
	0.003 4
	0.005 7
	0.010 9
	0.012 9
	0.002 9

	N
	0.001 4
	0.012 1
	0.018 5
	0.027 3
	0.013 9

	C*
	0.001 4 
	0.005 7
	0.010 8
	0.012 8
	0.002 8

	CN
	0.002 8 
	0.017 8
	0.029 4 
	0.040 1
	0.016 7

	A
	0.230 1
	0.170 6
	0.236 6
	0.280 3
	0.329 3

	K
	0.003 0 
	0.002 8
	0.026 3
	0.002 6
	0.004 9

	CIA
	97.53
	89.19
	80.91
	86.76
	93.84

	ICV
	0.98
	1.53
	0.79
	0.87
	0.50


注：CIA=[Al2O3/(Al2O3+ CaO＊+ Na2O+ K2O)]× 100,式中的化学成分的含量均为摩尔数,CaO＊是指岩石中硅酸盐矿物中所含CaO的摩尔数；ICV=(Fe2O3+ K2O+ Na2O+ CaO+ MgO+ TiO2)/Al2O3；Function1=-l 773TiO2+0.607Al2O3+0.76Fe2O3T-1.5MgO+0.616CaO+0.509Na2O-1.224K2O-9.09;

Function2=0.445TiO2+0.07Al2O3-0.25Fe2O3T-1.142MgO+0.438CaO+1.475Na2O+1.426K2O-6.861.
附表2 威宁地区样品微量、稀土元素分析结果(10-6)
Table 2 Results of trace and rare earth elements analysis of samples in Weining area (10-6)
	送样号
	PM101-1H1
	PM101-3H1
	PM101-4H1
	PM101-4H2
	PM101-5H1
	PM101-6H1
	PM101-7H1
	PM101-8H1
	PM101-9H1
	PM101-10H1
	PM101-11H1
	PM101-12H1   
	PM101-13H1
	PM101-14H1
	PM101-15H1
	PM101-16H1
	PM101-16H2
	PM101-16H3
	PM101-17H1
	PM101-18H1

	岩性
	玄武岩
	玄武岩
	玄武岩
	玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	黏土质铝质岩
	黏土质铝质岩
	铝土质黏土岩
	黏土质铝质岩
	黏土质铝质岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩

	Cu
	2260
	677
	718
	204
	141
	159
	413
	649
	616
	169
	113
	56
	345
	114
	174
	82
	165
	175
	295
	93

	Cr
	39.20
	53.60
	48.80
	72.90
	72.10
	113.00
	81.60
	65.30
	58.20
	68.60
	107.00
	69.70
	85.60
	86.80
	75.10
	71.00
	76.6
	131.00
	96.50
	108.00

	Co
	129.00
	45.60
	53.10
	60.10
	65.70
	42.10
	5.35
	24.40
	9.17
	9.09
	2.96
	10.40
	18.60
	12.20
	19.90
	17.50
	60.50
	40.50
	25.80
	12.20

	Rb
	71.90
	4.97
	10.30
	3.52
	7.64
	7.10
	6.94
	6.56
	4.48
	7.53
	2.46
	24.80
	29.90
	26.10
	9.52
	19.60
	8.41
	12.90
	10.80
	20.50

	Cs
	0.33
	0.27
	1.40
	0.35
	0.50
	0.42
	0.68
	0.69
	0.68
	0.46
	0.14
	0.54
	0.90
	0.72
	0.52
	0.73
	0.44
	0.71
	0.78
	0.86

	Sr
	115.0
	358.0
	589.0
	51.5
	40.8
	112.0
	120.0
	148.0
	156.0
	164.0
	56.5
	88.6
	224.0
	80.3
	201.0
	235.0
	141.0
	256.0
	204.0
	115.0

	Ba
	1780
	315
	708
	1130
	1370
	768
	676
	1510
	203
	404
	96
	277
	425
	648
	95
	172
	125
	169
	256
	286

	V
	499
	399
	362
	667
	695
	1160
	481
	415
	191
	195
	227
	302
	382
	447
	348
	358
	383
	342
	314
	445

	Sc
	27.6
	27.0
	28.2
	42.3
	34.4
	38.0
	49.3
	25.5
	25.0
	31.9
	46.1
	32.0
	23.3
	34.1
	19.7
	20.5
	15.0
	17.3
	24.1
	37.9

	Nb
	41.3
	26.0
	32.3
	41.8
	51.0
	74.7
	51.1
	216.0
	210.0
	252.0
	245.0
	176.0
	329.0
	213.0
	176.0
	183.0
	149.0
	200.0
	193.0
	107.0

	Ta
	2.50
	1.68
	1.94
	3.38
	2.89
	4.40
	2.65
	13.70
	14.50
	18.40
	20.90
	6.92
	26.30
	13.40
	11.30
	9.29
	9.01
	10.50
	11.40
	5.50

	Zr
	302
	213
	230
	305
	330
	524
	984
	1820
	2150
	2350
	3510
	2400
	2590
	2480
	1860
	1450
	1040
	1270
	1380
	829

	Hf
	7.56
	4.08
	6.91
	6.86
	8.41
	11.00
	16.30
	24.20
	30.80
	37.00
	49.80
	36.80
	34.80
	39.70
	18.10
	13.90
	11.20
	12.90
	16.40
	9.01

	Ga
	28.0
	26.2
	23.2
	36.1
	37.6
	56.8
	40.0
	77.2
	37.7
	43.3
	160.0
	108.0
	74.1
	77.8
	64.4
	40.7
	50.4
	40.4
	43.4
	37.1

	U
	1.68
	0.74
	1.20
	1.49
	1.67
	9.31
	7.28
	5.57
	10.20
	13.80
	12.70
	10.40
	8.08
	11.10
	4.93
	4.25
	3.46
	3.92
	4.86
	3.49

	Th
	5.21
	3.34
	5.13
	5.50
	6.19
	10.50
	16.00
	21.00
	29.60
	38.90
	53.30
	41.20
	37.50
	41.60
	19.70
	15.60
	12.10
	18.40
	24.20
	10.80

	La
	42.4
	45.2
	51.2
	39.3
	37.2
	167.0
	214.0
	357.0
	561.0
	420.0
	98.2
	71.7
	188.0
	86.2
	169.0
	180.0
	104.0
	148.0
	235.0
	108.0

	Ce
	89.9
	90.0
	72.9
	84.6
	82.9
	274.0
	396.0
	589.0
	885.0
	870.0
	140.0
	171.0
	423.0
	142.0
	380.0
	369.0
	245.0
	303.0
	441.0
	197.0

	Pr
	12.9
	12.0
	14.2
	13.0
	11.8
	68.2
	58.6
	72.6
	104.0
	83.4
	21.7
	22.0
	50.6
	21.8
	59.3
	61.7
	40.7
	51.3
	60.3
	32.3

	Nd
	29.0
	27.0
	37.8
	33.4
	29.0
	108.0
	101.0
	107.0
	154.0
	103.0
	54.9
	55.3
	64.9
	57.6
	79.6
	93.4
	68.7
	73.0
	127.0
	74.4

	Sm
	8.60
	7.52
	8.38
	14.60
	13.10
	45.80
	21.90
	29.60
	33.20
	22.90
	11.30
	8.58
	17.20
	14.30
	22.00
	26.90
	30.50
	20.80
	50.80
	11.60

	Eu
	2.94
	2.31
	2.81
	3.94
	3.49
	6.78
	2.94
	3.91
	3.59
	2.62
	1.72
	1.36
	2.05
	2.70
	3.19
	3.35
	5.22
	4.06
	10.20
	2.33

	Gd
	7.56
	7.68
	8.77
	14.70
	13.60
	30.50
	20.00
	28.40
	30.30
	21.80
	10.30
	8.72
	15.60
	14.50
	18.00
	21.40
	25.80
	16.90
	46.40
	10.70

	Tb
	1.18
	1.13
	1.27
	2.08
	1.87
	4.04
	2.89
	3.84
	4.09
	2.46
	1.50
	1.50
	2.20
	2.27
	2.55
	2.89
	2.76
	2.18
	5.79
	1.64

	Dy
	6.71
	5.63
	7.04
	10.20
	8.82
	20.00
	15.70
	18.20
	20.80
	11.90
	8.52
	9.00
	11.70
	13.20
	13.00
	14.90
	12.00
	10.90
	24.70
	9.63

	Ho
	1.21
	1.01
	1.28
	1.69
	1.50
	3.38
	3.03
	3.11
	3.50
	2.03
	1.68
	1.76
	2.22
	2.43
	2.40
	2.79
	1.89
	1.95
	3.93
	1.81

	Er
	3.16
	2.73
	3.38
	4.44
	4.01
	9.72
	9.37
	8.68
	9.57
	6.03
	4.93
	5.31
	6.39
	6.61
	7.06
	7.89
	4.95
	5.53
	10.40
	5.35

	Tm
	0.39
	0.37
	0.46
	0.54
	0.53
	1.42
	1.38
	1.16
	1.29
	0.88
	0.72
	0.79
	0.89
	0.94
	1.02
	1.11
	0.59
	0.72
	1.33
	0.75

	Yb
	2.61
	2.27
	2.77
	3.50
	3.24
	8.91
	9.03
	7.18
	8.03
	6.00
	4.59
	5.31
	5.72
	5.96
	6.63
	6.76
	3.62
	4.57
	8.06
	4.57

	Lu
	0.37
	0.31
	0.40
	0.52
	0.53
	1.38
	1.31
	1.01
	1.15
	0.83
	0.65
	0.78
	0.80
	0.90
	1.01
	0.98
	0.50
	0.61
	1.20
	0.71

	Y
	28.5
	26.5
	32.6
	41.2
	34.8
	65.4
	61.9
	69.9
	82.4
	42.4
	42.5
	39.1
	47.8
	64.5
	56.9
	63.9
	49.9
	53.7
	93.7
	50.1

	TH/Sc
	0.19 
	0.12 
	0.18 
	0.13 
	0.18 
	0.28 
	0.32 
	0.82 
	1.18 
	1.22 
	1.16 
	1.29 
	1.61 
	1.22 
	1.00 
	0.76 
	0.81 
	1.06 
	1.00 
	0.28 

	Zr/SC
	10.94 
	7.89 
	8.16 
	7.21 
	9.59 
	13.79 
	19.96 
	71.37 
	86.00 
	73.67 
	76.14 
	75.00 
	111.16 
	72.73 
	94.42 
	70.73 
	69.33 
	73.41 
	57.26 
	21.87 

	ΣREE
	208.93 
	205.16 
	212.66 
	226.51 
	211.59 
	749.13 
	857.15 
	1230.69 
	1819.52 
	1553.85 
	360.71
	363.11
	791.27
	371.41
	764.76
	793.07
	546.23
	643.52
	1026.11
	460.79

	δEu
	1.09 
	0.92 
	1.00 
	0.81 
	0.79 
	0.52 
	0.42 
	0.41 
	0.34 
	0.35 
	0.48 
	0.48 
	0.38 
	0.57 
	0.48 
	0.41 
	0.55 
	0.64 
	0.63 
	0.63 

	δCe
	0.92 
	0.91 
	0.64 
	0.90 
	0.95 
	0.62 
	0.84 
	0.83 
	0.82 
	1.06 
	0.70 
	1.03 
	1.03 
	0.77 
	0.91 
	0.84 
	0.91 
	0.84 
	0.87 
	0.80 

	(La:Yb)N
	11.65
	14.28
	13.26
	8.05
	8.23
	13.44
	16.99
	35.67
	50.11
	50.21
	15.35 
	9.69 
	23.58 
	10.37 
	18.28 
	19.10 
	20.61 
	23.23 
	20.91 
	16.95 


（续前表）
	送样号
	PM101-19H0
	PM101-19H1
	PM101-19H2
	PM104-1H1
	PM104-2H1
	PM104-3H1
	PM104-4H1
	PM104-5H1
	PM104-6H1
	PM104-7H1   
	PM104-8H1
	PM104-9H1
	PM104-10H1
	PM104-11H1
	PM104-12H1
	PM104-13H1
	PM104-14H1
	PM104-15H1
	PM104-16H1

	岩性
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	玄武岩
	玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	含铁质炭质泥岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	黏土质粉砂岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩

	Cu
	199
	278
	284
	396
	369
	81.3
	418
	252
	340
	390
	201
	109
	211
	276
	52
	288
	28
	308
	132

	Cr
	216.0
	307.0
	193.0
	55.4
	47.7
	72.2
	98.2
	51.7
	43.5
	58.2
	59.6
	122
	80.6
	83.3
	81.8
	71.6
	60.2
	70.8
	85.8

	Co
	105.0
	68.4
	89.9
	56.8
	72.3
	62.2
	102
	25.0
	25.6
	65.9
	27.3
	58.5
	56.8
	29.0
	14.0
	14.6
	33.5
	46.0
	65.8

	Rb
	60.10
	50.80
	51.30
	21.40
	18.80
	75.20
	7.09
	4.46
	41.50
	29.60
	7.08
	10.70
	25.40
	11.20
	4.67
	4.15
	7.48
	10.20
	4.39

	Cs
	2.20
	1.65
	1.97
	0.36
	0.97
	2.44
	0.38
	0.35
	0.91
	0.81
	0.40
	0.58
	1.38
	0.87
	0.25
	0.30
	0.40
	0.55
	0.34

	Sr
	75.1
	65.1
	86.9
	274.0
	398.0
	103.0
	130.0
	234.0
	77.7
	71.0
	104.0
	70.4
	89.9
	179.0
	118.0
	94.3
	401.0
	166.0
	112.0

	Ba
	1130
	828
	472
	709
	533
	308
	142
	126
	217
	209
	82
	142
	174
	165
	78
	65
	109
	116
	30

	V
	340
	480
	426
	427
	398
	697
	1000
	299
	196
	258
	251
	608
	394
	383
	313
	275
	264
	359
	318

	Sc
	26.4
	26.8
	25.9
	31.0
	26.8
	40.9
	36.0
	20.8
	27.4
	28.6
	33.0
	40.9
	26.4
	33.9
	33.5
	28.6
	26.1
	21.9
	14.4

	Nb
	71.6
	93.4
	89.0
	38.8
	31.7
	56.5
	56.4
	187.0
	135.0
	235.0
	195.0
	82.0
	94.0
	141.0
	250.0
	193.0
	196.0
	146.0
	156.0

	Ta
	3.09
	4.84
	5.27
	2.20
	1.56
	3.30
	2.72
	12.30
	7.55
	12.30
	13.60
	4.60
	4.84
	5.45
	16.90
	14.50
	13.00
	8.50
	9.04

	Zr
	427
	536
	474
	306
	246
	362
	569
	2090
	966
	1580
	2040
	520
	645
	1010
	2240
	1770
	1780
	956
	1140

	Hf
	7.18
	7.44
	7.26
	5.22
	4.45
	7.42
	9.05
	25.60
	15.20
	29.70
	31.20
	9.14
	9.49
	14.80
	38.20
	31.80
	36.30
	14.80
	18.10

	Ga
	25.9
	34.1
	36.6
	24.5
	23.9
	39.3
	45.5
	42.8
	48.6
	72.0
	34.7
	37.1
	34.3
	49.7
	56.4
	39.4
	59.8
	50.1
	53.8

	U
	2.22
	2.70
	3.15
	1.19
	0.89
	1.45
	2.54
	7.78
	5.76
	9.43
	7.89
	3.45
	2.70
	6.44
	10.40
	10.10
	9.72
	5.14
	5.55

	Th
	9.02
	10.40
	10.50
	5.27
	4.36
	6.85
	9.90
	27.50
	22.40
	32.30
	28.30
	10.70
	11.40
	17.40
	39.30
	30.30
	40.90
	19.20
	20.70

	La
	70.4
	73.2
	139.0
	71.1
	48.6
	94.8
	77.8
	186.0
	827.0
	202.0
	358.0
	98.1
	93.2
	284.0
	177.0
	95.5
	392.0
	117.0
	147.0

	Ce
	130
	105
	290
	82
	70
	136
	146
	618
	2190
	552
	603
	158
	176
	526
	327
	223
	677
	228
	259

	Pr
	25.2
	19.2
	57.0
	22.0
	14.0
	25.6
	27.6
	69.6
	321.0
	76.0
	73.6
	31.0
	33.2
	73.5
	51.5
	28.1
	96.1
	44.9
	43.4

	Nd
	65.0
	52.2
	87.5
	53.2
	38.2
	65.8
	73.2
	104.0
	806.0
	171.0
	135.0
	86.7
	87.9
	131.0
	70.4
	70.6
	183.0
	70.6
	59.7

	Sm
	15.1
	12.4
	34.9
	13.6
	8.7
	13.9
	16.3
	41.3
	259.0
	76.1
	45.5
	36.1
	17.6
	41.9
	24.8
	15.0
	71.2
	27.4
	18.4

	Eu
	4.91
	3.28
	8.46
	4.30
	2.86
	4.02
	4.26
	5.48
	45.20
	8.76
	6.27
	6.96
	4.16
	7.17
	4.11
	1.36
	7.80
	4.70
	2.52

	Gd
	14.5
	11.7
	28.7
	14.0
	8.4
	14.5
	16.9
	40.4
	240.0
	66.7
	43.6
	36.9
	16.8
	41.7
	22.9
	17.3
	61.8
	25.6
	18.0

	Tb
	1.99
	1.62
	3.63
	1.97
	1.18
	2.15
	2.32
	5.88
	41.30
	10.70
	7.13
	4.92
	2.40
	6.33
	3.15
	3.35
	9.41
	3.62
	2.87

	Dy
	9.27
	7.62
	16.80
	9.96
	6.49
	10.80
	11.20
	31.30
	177.00
	60.60
	45.20
	20.20
	12.40
	36.00
	14.80
	19.40
	52.90
	19.40
	16.30

	Ho
	1.54
	1.36
	2.94
	1.72
	1.16
	2.02
	1.86
	5.94
	27.60
	12.30
	9.36
	3.07
	2.33
	7.65
	2.62
	3.94
	10.90
	3.74
	3.12

	Er
	4.01
	3.50
	7.63
	4.57
	3.21
	5.45
	5.17
	17.30
	72.40
	38.30
	29.80
	7.23
	6.54
	21.10
	7.16
	11.50
	33.30
	10.60
	9.10

	Tm
	0.50
	0.48
	1.13
	0.59
	0.40
	0.71
	0.72
	2.43
	8.68
	5.55
	4.71
	0.95
	0.87
	3.19
	0.98
	1.72
	4.86
	1.45
	1.27

	Yb
	2.98
	3.03
	6.65
	3.49
	2.35
	4.79
	4.52
	14.70
	51.00
	35.10
	29.10
	5.62
	5.30
	20.70
	6.06
	10.80
	29.20
	8.74
	7.90

	Lu
	0.45
	0.44
	0.97
	0.52
	0.35
	0.61
	0.67
	2.18
	7.14
	5.20
	4.38
	0.84
	0.78
	3.22
	0.86
	1.56
	4.24
	1.28
	1.19

	Y
	42.5
	34.3
	66.3
	41.1
	29.0
	55.1
	46.8
	112.0
	553.0
	220.0
	151.0
	77.9
	57.6
	154.0
	73.6
	74.1
	206.0
	80.4
	86.1

	TH/Sc
	0.34 
	0.39 
	0.41 
	0.17 
	0.16 
	0.17 
	0.28 
	1.32 
	0.82 
	1.13 
	0.86 
	0.26 
	0.43 
	0.51 
	1.17 
	1.06 
	1.57 
	0.88 
	1.44 

	Zr/SC
	16.17 
	20.00 
	18.30 
	9.87 
	9.18 
	8.85 
	15.81 
	100.48 
	35.26 
	55.24 
	61.82 
	12.71 
	24.43 
	29.79 
	66.87 
	61.89 
	68.20 
	43.65 
	79.17 

	ΣREE
	345.85
	295.03
	685.31
	282.82
	205.96
	381.15
	388.52
	1144.51
	5073.32
	1320.31
	1394.65
	496.59
	459.48
	1203.46
	713.34
	503.13
	1633.71
	567.03
	589.77

	δEu
	1.00 
	0.82 
	0.79 
	0.95 
	1.01 
	0.86 
	0.78 
	0.41 
	0.55 
	0.37 
	0.42 
	0.58 
	0.73 
	0.52 
	0.52 
	0.26 
	0.35 
	0.53 
	0.42 

	δCe
	0.74 
	0.66 
	0.78 
	0.49 
	0.64 
	0.65 
	0.76 
	1.31 
	1.02 
	1.07 
	0.85 
	0.69 
	0.76 
	0.86 
	0.82 
	1.03 
	0.82 
	0.76 
	0.77 

	(La:Yb)N
	16.95 
	17.33 
	14.99 
	14.61 
	14.83 
	14.20 
	12.35 
	9.08 
	11.63 
	4.13 
	8.82 
	12.52 
	12.61 
	9.84 
	20.95 
	6.34 
	9.63 
	9.60 
	13.35 


（续前表）
	送样号
	PM104-17H1
	PM205-1H1
	PM205-1H2
	PM205-2H1
	PM205-3H1
	PM205-4H1
	PM205-5H1
	PM205-7H1
	PM205-7H2
	PM205-8H1
	PM205-9H1  
	PM205-10H1
	PM205-11H1
	PM205-11H2  
	PM205-12H1
	PM205-13H1
	PM205-13H2
	PM205-14H1

	岩性
	粉砂质黏土岩
	玄武岩
	玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	砂质砾岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩

	Cu
	62
	542
	896
	292
	143
	87
	77
	120
	222
	295
	171
	121
	141
	280
	185
	78.2
	195
	516

	Cr
	58.8
	57.9
	78.5
	73.4
	104.0
	79.7
	81.2
	108.0
	176.0
	158.0
	136.0
	198.0
	150.0
	156.0
	209.0
	98.2
	130.0
	117.0

	Co
	25.7
	68.6
	216.0
	67.7
	53.3
	24.6
	26.1
	24.2
	147.0
	34.2
	62.6
	25.2
	99.9
	26.8
	127.0
	18.1
	23.7
	74.8

	Rb
	14.6
	22.5
	11.1
	136.0
	58.4
	11.0
	6.3
	10.0
	10.4
	57.2
	42.2
	63.2
	27.8
	114.0
	23.2
	19.2
	28.0
	16.8

	Cs
	0.71
	0.52
	0.71
	5.21
	1.55
	0.34
	0.26
	0.65
	0.47
	2.70
	1.74
	3.50
	1.43
	5.66
	1.04
	0.92
	1.74
	1.04

	Sr
	132.0
	65.1
	57.4
	27.2
	40.8
	338.0
	232.0
	66.0
	58.5
	119.0
	67.1
	92.5
	82.9
	84.4
	62.6
	88.2
	178.0
	71.0

	Ba
	137
	586
	1120
	675
	247
	190
	230
	112
	148
	291
	169
	216
	391
	283
	341
	438
	344
	178

	V
	212
	560
	620
	470
	940
	600
	580
	440
	580
	390
	380
	360
	360
	400
	700
	620
	460
	580

	Sc
	13.6
	42.8
	49.2
	40.3
	40.1
	40.8
	48.2
	31.9
	27.1
	27.9
	18.7
	26.8
	24.1
	32.2
	27
	41.8
	43
	38.4

	Nb
	192
	48.3
	63.6
	59.1
	70.6
	71.5
	79.2
	142
	89.1
	124
	92.8
	90.9
	85.1
	101.0
	69.2
	63.0
	65.6
	88.0

	Ta
	14.5
	1.72
	3.77
	3.33
	2.90
	4.17
	4.77
	5.23
	4.58
	7.15
	3.90
	7.92
	4.69
	5.50
	3.73
	1.72
	0.89
	4.51

	Zr
	2100
	412
	392
	363
	446
	533
	520
	982
	586
	790
	626
	908
	493
	620
	418
	538
	641
	586

	Hf
	30.60
	7.96
	11.20
	8.79
	8.97
	9.66
	11.70
	18.80
	11.10
	11.70
	11.30
	15.60
	9.61
	10.20
	7.71
	11.50
	10.50
	10.80

	Ga
	42.3
	34.8
	34.6
	37.0
	44.4
	40.9
	52.1
	43.2
	56.9
	31.3
	36.9
	38.0
	29.4
	35.8
	43.7
	37.1
	31.1
	50.0

	U
	8.25
	2.15
	2.04
	1.92
	1.96
	3.08
	4.56
	4.92
	3.58
	4.67
	4.09
	6.16
	3.18
	4.10
	2.29
	3.55
	3.17
	3.44

	Th
	35.50
	7.88
	8.69
	7.91
	9.40
	8.71
	11.30
	19.70
	12.50
	18.10
	14.10
	23.30
	12.80
	15.40
	8.12
	13.00
	11.70
	12.40

	La
	121.0
	72.7
	71.7
	56.0
	74.9
	598.0
	291.0
	72.5
	67.1
	112.0
	78.7
	98.8
	64.6
	110.0
	56.3
	80.4
	176.0
	70.4

	Ce
	248.0
	103.0
	126.0
	74.1
	100.0
	232.0
	314.0
	125.0
	123.0
	207.0
	128.0
	183.0
	143.0
	231.0
	87.8
	123.0
	305.0
	124.0

	Pr
	45.3
	21.5
	29.2
	20.3
	33.4
	171.0
	60.7
	25.0
	24.3
	53.0
	19.2
	32.6
	24.1
	42.8
	16.3
	25.0
	62.0
	24.3

	Nd
	64.2
	58.3
	81.7
	59.7
	94.0
	344.0
	122.0
	66.1
	63.1
	87.4
	53.4
	78.2
	63.9
	71.1
	46.4
	70.7
	90.0
	65.4

	Sm
	29.4
	13.2
	19.3
	17.0
	25.7
	92.8
	34.3
	13.9
	12.5
	42.4
	11.2
	14.6
	12.8
	21.9
	9.6
	18.3
	24.3
	12.1

	Eu
	4.93
	3.89
	6.12
	3.99
	5.41
	12.80
	6.81
	3.47
	3.10
	12.5
	3.86
	3.82
	3.07
	5.71
	2.50
	6.13
	6.97
	3.35

	Gd
	33.4
	12.3
	18.9
	16.3
	23.0
	59.4
	23.8
	13.5
	11.7
	38.4
	11.5
	16.2
	13.8
	19.5
	9.1
	16.0
	20.5
	12.7

	Tb
	5.10
	1.68
	2.65
	2.21
	3.26
	7.64
	2.81
	2.07
	1.78
	5.70
	1.60
	2.44
	2.03
	2.63
	1.41
	2.28
	2.65
	2.02

	Dy
	28.70
	8.09
	14.20
	11.10
	15.40
	30.60
	12.00
	11.50
	9.72
	23.90
	7.16
	12.20
	11.10
	12.80
	8.09
	10.90
	12.50
	11.20

	Ho
	5.13
	1.51
	2.60
	1.88
	2.62
	4.26
	1.78
	2.13
	1.76
	3.44
	1.22
	2.16
	2.02
	2.30
	1.53
	1.71
	2.03
	2.08

	Er
	14.30
	4.01
	6.94
	4.77
	6.50
	11.80
	5.10
	5.65
	4.76
	7.68
	3.14
	5.58
	5.75
	6.76
	3.92
	4.33
	5.10
	5.95

	Tm
	2.02
	0.52
	0.85
	0.56
	0.79
	1.29
	0.71
	0.74
	0.55
	0.83
	0.39
	0.70
	0.76
	0.87
	0.51
	0.49
	0.55
	0.78

	Yb
	12.40
	3.45
	5.27
	3.78
	4.87
	8.10
	4.54
	4.46
	3.54
	5.26
	2.63
	4.52
	4.73
	5.58
	3.09
	3.33
	3.44
	4.78

	Lu
	1.89
	0.48
	0.70
	0.54
	0.63
	1.14
	0.64
	0.65
	0.48
	0.74
	0.36
	0.64
	0.68
	0.74
	0.43
	0.46
	0.47
	0.68

	Y
	107.0
	32.7
	73.6
	38.9
	53.7
	69.4
	27.4
	54.0
	44.0
	69.0
	32.0
	55.0
	53.7
	59.1
	35.7
	41.0
	51.4
	55.9

	TH/Sc
	2.61 
	0.18 
	0.18 
	0.20 
	0.23 
	0.21 
	0.23 
	0.62 
	0.46 
	0.65 
	0.75 
	0.87 
	0.53 
	0.48 
	0.30 
	0.31 
	0.32 
	0.27

	Zr/SC
	154.41 
	9.63 
	7.97 
	9.01 
	11.12 
	13.06 
	10.79 
	30.78 
	21.62 
	28.32 
	33.48 
	33.88 
	20.46 
	19.25 
	15.48 
	12.87 
	15.26 
	14.91

	ΣREE
	615.77
	304.63
	386.13
	272.23
	390.48
	1574.83
	880.19
	346.67
	327.39
	600.25
	322.36
	455.46
	352.34
	533.69
	246.95
	363.03
	339.74
	711.51

	δEu
	0.48 
	0.92 
	0.97 
	0.72 
	0.67 
	0.49 
	0.69 
	0.77 
	0.77 
	0.93 
	1.03 
	0.76 
	0.70 
	0.83 
	0.81 
	1.07 
	0.82 
	0.93

	δCe
	0.81 
	0.62 
	0.66 
	0.53 
	0.48 
	0.17 
	0.54 
	0.71 
	0.73 
	0.64 
	0.77 
	0.77 
	0.87 
	0.81 
	0.69 
	0.66 
	0.72 
	0.70

	(La:Yb)N
	7.00 
	15.12 
	9.76 
	10.63 
	11.03 
	52.96 
	45.98 
	11.66 
	13.60 
	15.27 
	21.46 
	15.68 
	9.80 
	14.14 
	13.07 
	17.32 
	10.56 
	36.70


（续前表）
	送样号
	PM205-15H1
	PM205-16H1
	PM205-17H1
	PM205-19H1
	PM207-1H1
	PM207-2H1
	PM207-3H1
	PM207-4H1
	PM207-5H1
	PM207-6H1
	PM207-7H1
	PM207-8H1
	PM207-9H1
	PM207-10H1
	PM207-12H1
	PM207-13H1
	PM207-14H1
	PM207-15H1

	岩性
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	杏仁状块状玄武岩
	杏仁状玄武岩
	铁质黏土岩
	铁质黏土岩
	铝土质黏土岩
	凝灰质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	铝土质黏土岩
	粉砂质黏土岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩
	黏土质粉砂岩

	Cu
	118
	46
	242
	316
	251
	405
	42
	327
	98
	235
	375
	89
	173
	169
	64
	249
	162
	72

	Cr
	210
	202
	125
	225
	56
	64
	156
	25
	25
	47
	100
	81
	78
	104
	517
	95
	124
	135

	Co
	16.3
	182.0
	38.3
	24.2
	46.3
	59.7
	43.9
	41.6
	6.9
	9.3
	5.5
	44.0
	17.1
	50.7
	66.5
	71.2
	42.8
	25.9

	Rb
	13.50
	15.90
	108.00
	77.80
	8.87
	10.60
	2.76
	5.38
	2.84
	0.73
	1.00
	7.78
	8.50
	10.00
	14.80
	98.00
	15.90
	24.90

	Cs
	1.05
	0.98
	4.52
	3.89
	0.30
	0.84
	0.19
	0.46
	0.27
	<0.1
	<0.1
	1.39
	0.68
	0.63
	1.41
	6.28
	3.83
	1.68

	Sr
	101.0
	47.8
	75.4
	70.7
	501.0
	114.0
	70.2
	26.0
	15.2
	17.8
	45.4
	94.0
	166.0
	69.5
	34.5
	112.0
	95.8
	202.0

	Ba
	138
	437
	294
	246
	1030
	889
	920
	134
	69
	78
	66
	207
	159
	160
	240
	307
	222
	191

	V
	330
	420
	250
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sc
	28.5
	25.3
	25.9
	31.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nb
	79.7
	85.8
	86.3
	70.9
	51.1
	56.0
	178.0
	331.0
	388.0
	305.0
	188.0
	184.0
	235.0
	137.0
	79.7
	106.0
	226.0
	160.0

	Ta
	1.28
	5.65
	4.55
	1.28
	2.66
	3.03
	9.15
	17.60
	21.60
	16.90
	10.30
	12.50
	12.50
	7.27
	5.51
	7.99
	12.70
	9.75

	Zr
	734
	495
	564
	655
	279
	307
	1020
	1950
	2410
	1640
	1110
	948
	1220
	628
	395
	667
	1100
	813

	Hf
	11.3
	9.5
	10.5
	10.6
	13.8
	17.8
	44.7
	81.7
	113.0
	94.4
	66.1
	55.7
	48.0
	27.5
	21.4
	26.4
	57.6
	74.3

	Ga
	34.0
	35.6
	31.8
	36.8
	23.5
	27.1
	67.7
	47.4
	33.9
	44.1
	40.3
	73.6
	48.2
	43.7
	30.8
	39.9
	49.3
	38.2

	U
	4.2
	3.1
	3.1
	4.2
	1.0
	1.3
	10.7
	6.9
	10.6
	11.3
	13.3
	5.9
	4.6
	3.9
	2.7
	3.2
	5.3
	5.3

	Th
	16.40
	12.20
	14.80
	15.70
	4.06
	5.66
	22.80
	26.80
	43.10
	37.00
	24.30
	17.50
	19.10
	15.80
	8.95
	16.00
	23.70
	17.90

	La
	84.5
	63.2
	68.5
	75.1
	48.6
	53.8
	125.0
	62.9
	19.6
	26.2
	60.9
	124.0
	315.0
	84.1
	48.6
	95.9
	107.0
	233.0

	Ce
	153.0
	86.6
	126.0
	131.0
	120.0
	138.0
	455.0
	164.0
	70.0
	66.5
	115.0
	230.0
	538.0
	181.0
	104.0
	228.0
	307.0
	423.0

	Pr
	30.7
	16.3
	22.5
	27.9
	14.3
	16.4
	35.5
	13.2
	9.0
	5.5
	9.5
	24.9
	58.7
	18.2
	13.5
	24.9
	27.0
	45.0

	Nd
	84.7
	48.0
	61.5
	72.7
	50.4
	61.0
	165.0
	47.2
	39.9
	21.7
	25.6
	75.5
	236.0
	58.5
	55.8
	82.7
	81.2
	150.0

	Sm
	16.9
	10.5
	9.2
	13.2
	12.0
	16.2
	27.7
	17.8
	9.5
	4.1
	4.3
	15.0
	29.4
	16.0
	11.7
	19.9
	16.1
	28.9

	Eu
	4.08
	2.78
	2.44
	3.87
	3.67
	4.85
	4.08
	2.38
	1.31
	0.57
	0.80
	2.80
	4.92
	4.95
	3.74
	6.45
	4.84
	8.60

	Gd
	15.8
	10.20
	9.45
	12.70
	12.10
	18.60
	25.10
	16.30
	10.20
	3.77
	5.01
	15.90
	25.30
	17.80
	12.40
	19.40
	15.80
	23.60

	Tb
	2.07
	1.49
	1.39
	1.93
	2.17
	3.29
	3.92
	2.96
	1.86
	0.73
	0.86
	2.86
	3.81
	2.97
	2.39
	3.37
	2.97
	3.95

	Dy
	10.10
	8.22
	7.82
	10.70
	12.80
	19.80
	21.70
	18.70
	11.30
	5.17
	5.25
	15.80
	21.50
	16.30
	13.30
	18.20
	16.10
	21.00

	Ho
	1.76
	1.42
	1.53
	2.01
	2.53
	3.79
	3.90
	3.87
	2.46
	1.13
	1.07
	3.00
	3.92
	3.04
	2.49
	3.17
	3.09
	3.55

	Er
	4.64
	3.65
	4.28
	5.30
	5.95
	8.74
	9.85
	9.65
	6.48
	3.12
	2.74
	7.86
	10.00
	6.66
	6.85
	8.21
	9.05
	9.34

	Tm
	0.54
	0.43
	0.56
	0.67
	0.86
	1.23
	1.50
	1.65
	1.12
	0.54
	0.43
	1.08
	1.36
	0.90
	0.88
	1.09
	1.21
	1.20

	Yb
	3.50
	2.73
	3.61
	4.31
	4.85
	6.58
	8.99
	11.00
	6.92
	3.23
	2.49
	6.70
	7.70
	5.17
	5.15
	6.47
	7.83
	6.97

	Lu
	0.47
	0.37
	0.48
	0.61
	0.72
	1.00
	1.36
	1.56
	1.04
	0.48
	0.36
	0.93
	1.18
	0.73
	0.66
	0.82
	1.05
	0.92

	Y
	43.9
	36.9
	36.3
	53.2
	63.9
	96.3
	76.2
	90.2
	63.2
	25.6
	24.6
	83.5
	95.3
	75.1
	57.7
	77.4
	77.4
	85.3

	TH/Sc
	0.58
	0.48
	0.57
	0.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zr/SC
	25.75
	19.57
	21.78
	20.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣREE
	412.76
	255.89
	319.25
	362.00
	290.95
	353.28
	888.60
	373.17
	190.69
	142.72
	234.28
	526.33
	1256.79
	416.32
	281.46
	518.58
	600.24
	959.03

	δEu
	0.75
	0.81
	0.79
	0.90
	0.92
	0.85
	0.46
	0.42
	0.40
	0.43
	0.53
	0.55
	0.54
	0.89
	0.94
	0.99
	0.92
	0.98

	δCe
	0.72
	0.64
	0.77
	0.69
	1.08
	1.11
	1.62
	1.30
	1.26
	1.27
	1.04
	0.94
	0.89
	1.07
	0.96
	1.10
	1.34
	0.93

	(La:Yb)N
	17.32
	16.61
	13.61
	12.49
	7.19
	5.86
	9.97
	4.10
	2.03
	5.82
	17.54
	13.28
	29.34
	11.67
	6.77
	10.63
	9.80
	23.98


Ce/Ce*=CeN/(La×Pr)N0.5;Eu/Eu*=EuN/(Sm×Gd)N0.5;N 表示球粒陨石标准化后的值（据球粒陨石数据据Boynton,1984）

